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RELATÓRIO DE ANÁLISE 
3173 / 17 – EAC

 

 

Laboratório de Ensaios ACREDITADO pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0638

 Cliente: LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. 

 Solicitante: Cleber de Melo Mantovani Nota Fiscal: --

 E-mail: cleber@leonora.com.br Pedido/OC: --

 Natureza do Ensaio/análise: Inspeção de Material Entrada em: 11/10/2017

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SOLICITANTE:

Tipo de Amostra: Tesoura 

Material: Aço Inox 

Quantidade de Amostras: 02

Descrição:

AMOSTRA 1: REFERÊNCIA 4195

TESOURA INOX 13CM CABO PRETO CX/60 UND LEO&LEO

CÓDIGO: 67897256264950

 

AMOSTRA 2: REFERÊNCIA 91014 

TESOURA MULTIUSO INOX 8 POL. CX. C/12 UN. JOCAR OFFICE

CÓDIGO: 7897256294146
Informações Adicionais: -- 

1. ANÁLISE QUÍMICA VIA ESPECTROMETRIA VIA EMISSÃO ÓPTICA

Tabela I – Resultados da Análise Química

Teor
(% massa) 

Amostra 01 
(%) 

Amostra 02 
(%)

ESPECIFICADO 
Aço 420 

C (0,37) 0,21 0,15 mín.

Si 0,38 0,40 1,00 máx.

Mn 0,34 0,39 1,00 máx.

P 0,012 0,013 0,040 máx. 

S (0,002) (ND) 0,030 máx. 

Cr (12,36) (11,67) 12,00 – 14,00 

Mo 0,034 0,016

 

Ni (0,155) (0,114) 

Nb (ND) (ND) 

Al (0,007) (0,006) 

Cu 0,059 0,043 

B (ND) (ND)

Ti (0,001) (ND) 

V (0,061) (0,066) 

W (ND) (ND) 

Fe: Restante ND: Elemento não detectado

Nota 1: Os elementos representados entre parênteses “()” não se enquadram na faixa estabelecida na norma        
ASTM E 1086, sendo reportados apenas a caráter informativo. 

Métodos/Equipamentos:

Preparação/Ensaio: ASTM E1086 − 14 Standard Test Method for Analysis of Austenitic Stainless Steel by Spark Atomic Emission
Spectrometry. 
IT 032: Requisitos do Corpo de Prova para Análise Química via Espectrometria Ótica; 
IT 048 - Operação e Funcionamento do Espectrômetro. 
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Condições Ambientais: Temperatura (ºC): 20 Umidade (%): 54 

Realização do Ensaio: 16/10/2017 

Equipamento: Espectrômetro de Emissão Ótica - GNR mod. metalLAB 75-80J - EPT-01. Certificado de Calibração: N.° 
026/16 - GNR - Validade: 01/2018. 

Especificação: (*) ABNT NBR 5601-1981: AÇOS INOXIDÁVEIS – CLASSIFICAÇÃO POR COMPOSIÇÃO QUÍMICA. 

As opiniões e interpretações expressas no item abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório 

Opiniões e interpretações:
 

O material inspecionado apresentou similaridade quanto à composição química ao aço inoxidável 

martensítico classe 420, conforme norma ABNT NBR 5601 – 1981. 

Data de emissão, 16 de outubro de 2017.

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: 
__________________________________                   

Douglas Maiola 
CRQ/SC 13302738

Signatário Autorizado 
Documento assinado de forma digital

Notas Importantes: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita, aplicando-se tão somente às amostras entregues pelo solicitante.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração. 

As amostras relativas aos ensaios estão disponíveis por um período de 12 meses ou de acordo com solicitação específica do cliente. 
O documento será válido somente com assinatura do responsável pela elaboração. 

*** FIM DO RELATÓRIO DE ANÁLISE ***
             


